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単位：㎜

仕　上
（ F ）

仕　上
（ F ）

注）＊印　355.6㎜以上はTPY-S

	 8	 4,000	 ×	 0.399	 SD	
	 9	 4,000	 ×	 0.505	 SD	
	 10	 4,000	 ×	 0.623	 SD	
	 12	 4,000	 ×	 0.897	 SD	
	 13	 4,000	 ×	 1.05	 PM	
	 16	 4,000	 ×	 1.61	 PM	
	 19	 4,000	 ×	 2.27	 PM	
	 20	 4,000	 ×	 2.51	 PM	
	 22	 6,000	 ×	 3.03	 PM	
	 25	 6,000	 ×	 3.92	 PM	
	 28	 6,000	 ×	 4.93	 PM	
	 30	 6,000	 ×	 5.65	 PM
	 32	 6,000	 ×	 6.43	 PM
	 35	 6,000	 ×	 7.68	 PM
	 36	 6,000	 ×	 8.13	 PM
	 38	 6,000	 ×	 9.06	 PM
	 40	 6,000	 ×	 10.0	 PM
	 42	 6,000	 ×	 11.1	 PM
	 45	 6,000	 ×	 12.7	 PM
	 46	 6,000	 ×	 13.3	 PM
	 48	 6,000	 ×	 14.4	 PM
	 50	 6,000	 ×	 15.6	 PM
	 55	 6,000	 ×	 18.9	 PM
	 60	 6,000	 ×	 22.5	 PM
	 65	 6,000	 ×	 26.4	 PM
	 70	 6,000	 ×	 30.6	 PM
	 75	 6,000	 ×	 35.2	 PM
	 80	 6,000	 ×	 40.0	 PM
	 85	 6,000	 ×	 45.3	 PM
	 90	 6,000	 ×	 50.7	 PM
	 95	 6,000	 ×	 56.5	 PM
	 100	 6,000	 ×	 62.6	 PM
	 105	 6,000	 ×	 69.0	 PM
	 110	 6,000	 ×	 75.7	 PM
	 115	 6,000	 ×	 82.7	 PM
	 120	 6,000	 ×	 90.1	 PM
	 125	 6,000	 ×	 97.7	 PM
	 130	 6,000	 ×	 106	 PM
	 135	 6,000	 ×	 114	 PM

	 140	 6,000	 ×	 123	 PM
	 150	 6,000	 ×	 141	 PM
	 160	 6,000	 ×	 161	 PM
	 170	 6,000	 ×	 182	 PM
	 180	 6,000	 ×	 204	 PM
	 190	 6,000	 ×	 227	 PM
	 200	 6,000	 ×	 252	 PM

ステンレス丸棒
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ＳＤは酸洗
ＰＭはピーリング


